
钢波纹管涵通用图 第 1 页 共 2 页

金属波纹管涵说明

1 任务依据

根据[交设经〔2010〕170 号]文 下达关于编制钢波纹管涵通用图任务书。
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体之间的接触以共节点方式模拟。

5.2 构造要求：

1、Φ150cm、Φ200cm 跨径波纹管分为圆形整体管，和分片拼装两种。整体管采用整管拼

装、法兰螺栓连接，分片拼装管由多片波形钢板片用高强螺栓拼接而成。

2、钢波纹管对地基承载力要求：

表-2

填土高度(m)
0.8＜H≤5

5＜H≤10 10＜H≤15 15＜H≤18

地基承载力(Mpa) ≥0.15 ≥0.18 ≥0.20 ≥0.25

同时应满足 JTG D30-2004《公路路基设计规范》对地基处理的相关要求。

3、洞口形式应根据实际地形情况可采用跌井、直翼墙、八字墙、一字墙、挡墙。不宜采用

倾斜的洞口形式。

4、采用碳素结构钢的波纹钢圆管、波纹钢板件、法兰盘及高强度螺栓、螺母，出厂前应进

行热浸镀锌防腐处理。

热浸镀锌质量应满足下表要求。

表-3

项 目 要求

单面附着量，g/m2 强腐蚀性环境：波纹钢圆管、波纹钢板件和管箍≥600；螺栓、螺母≥350。

中等腐蚀性和弱腐蚀性环境：波纹钢圆管、波纹钢板件≥300；螺栓、螺母≥175。

镀锌层附着性 镀锌层应与金属结合牢固，经锤击实验不剥离，不凸起。

外观质量 锌层应均匀完整、颜色一致，无漏镀缺陷，表面光滑，不允许有流挂、滴瘤或结块。

锌层均匀性 锌层应均匀，无金属铜的红色沉积物。

锌层耐盐雾性 耐盐雾性试验后，基材不应出现腐蚀现象。

当采用热浸镀铝、静电喷涂等其他防腐方法代替镀锌时，应有试验验证资料，确保其防腐性能

应不低于上表规定的热浸镀锌方法的相应要求。

5、整体管与分片拼装管的紧固件采用国际中的标准紧固件，其强度和规格应满足力学要求，

且不低于管材强度要求，垫片与紧固相配。

6、波纹管采用螺旋波纹钢圆管、环形波纹钢圆管管节时，应具有足够的刚度。管节的刚度

用柔度系数FF表示，对于本次通用图所涉及到的Φ150cm、Φ200cm的波纹管，其柔度系数不宜

大于0.114mm/N。

7、波纹管构件的外观质量应符合下表的规定

表-4

序号 项目 要求

1 切口 平直，无明显锯齿状

2 颜色 表面色泽均匀、无明显缺损

3 整体外观 表面平整光滑、无损伤、无破裂、无孔洞，波形无明显变形

4 锌层 表面平滑、均匀、无滴瘤、无剥落、无漏镀、无残留的溶剂渣

5 涂塑层、沥青层 无破裂、无剥离、无孔洞

6 焊缝表面 无气孔、裂纹、夹渣及飞溅物等缺陷，焊缝处镀锌层符合本标准要求

7 机械划痕 不明显

8 端面错位 ≤5mm

8、金属钢波纹管涵的涵底纵坡不宜大于 3%。
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